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1 Zur bauaufsichtlichen Einfiihrung

Stand der veroffentlichten Normen
A DIN 1045-1:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Planung, Bemessung und Konstruktion
A DIN 1045-2:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton
A DIN 1045-3:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausfihrung
A DIN 1045-4:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Betonfertigteile - Allgemeine Regeln
A DIN 1045-40:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 40: Regeln fur Betonfertigteile, die keiner spezifischen
Norm entsprechen
A DIN 1045-41:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 41: Anforderungen fur die Verwendung von
Betonfertigteilen in baulichen Anlagen
A DIN 1045-1000:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1000: Grundlagen und Betonbauqualitatsklassen

(BBQ)



Aktuelle deutsche Normengeneration im Betonbau
Ausgabe: 2023 -08

DIN 10451000

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
Teil 1000: Grundlagen und Betonbauqualitatsklassen (BBQ)

¥ ¥ . 4 ¥

DIN 10451 DIN 10452 DIN 10453 DIN 10484/ -40/ -41

Tragwerke aus Tragwerke aus Tragwerke aus Tragwerke aus Beton,
Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Stahlbeton und Spannbetan

und Spannbeton und Spannbetor und Spannbeton Teil 4: Betonfertigteileg

L. S Teil 2: G allg. Regeln,
Teil 1: Planung, Beton Teil 3: Bauaus _ o
Bemessung und fihrung Teil 40: Betonfertigteile
Konstruktion die keiner spez. Norm
entsprechen,

4 L 4

BBQErganzung Umsetzung Umsetzung
zu EN 206 EN 13670
EN 1992 in far far
Verbindung mit Deutschland Deutschland
Nat. Anhangen

Teil 41: Anforderungen flr
die Verwendung von BFT in
baulichen Anlagen

L

Umsetzung EN 13369
und hENflr Deutschland
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Bauaufsichtliche Einfiihrung der neuen BetonnorAuszug audiVV TB Ausgabe 2024/1 vom 28.08.2024

Anforderungen an Planung,

Weitere MaRgaben

Lfd. Nr. Bemessung und Ausfiihrung gem. Technische Regeln/Ausgabe gem. § 85a Abs. 2
§ 85a Abs. 2 MBO' MBO'
1 2 3 4
A1231 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken

Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fir den Hochbau

DIM EM 1992-1-1:2011-01

DIM EMN 1992-1-1/A1:2015-03
DIM EM 1992-1-1/NA:2013-04
DIM EN 1992-1-1/NAJA1:2015-12
DIM 1045-1:2023-08

DIM 1045-1000:2023-08

Anlage A 1.2.31
Anlage A 1.2.3/2

Tragwerksbemessung fir den Brandfall

DIM EN 1992-1-2:2010-12

DIM EN 1992-1-2/NA:2010-12
DIM EN 1992-1-2/NAJA1:2015-09
DIM EN 1992-1-2/A1:2019-11
DI EMN 1992-1-2/NAJAZ2:2021-04

Anlage A 1.2.31
Anlage A 1.2.3/3

Beton, Stahlbeton und Spannbeton

DIM 1045-2:2023-08

Anlage A 1.2.31
Anlage A 1.2.3/4

Ausfihrung von Tragwerken aus Beton

DIM 1045-3:2023-08

Anlage A 1.2.31
Anlage A 1.2.3/4

Fertigteile

Ziegeldecken DIM 1045-100:2017-09

DI 1045-4:2023-08

Anlage A 1.2.31




Stand der Umsetzung der Muster Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB) in den Ldandern

Stand: 17. Marz 2025

Land

Baden-
Wirttemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Titel

Bekanntmachung des Ministeriums fir
Landesentwicklung und Wohnen zur
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
vom 5. Februar 2025 — AZ.- MLW21-26-11/4

Vollzug des Art. 81a Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO); Bayerische Technische
Baubestimmungen (BayTB); Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministerium fur Wohnen, Bau und
Verkehr vom 13. Dezember 2024, Az. 28-4130-3-10

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(VV TB BIn) vom 12. Januar 2024

Verwaltungsvaorschrift Technische Baubestimmungen
VV TB — Bekanntmachung des Ministeriums fir
Infrastruktur und Landesplanung vom 3. Mai 2023

MNeufassung der Bremischen Klarstellungen und
Abweichungen von der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen des Deutschen Institutes
fur Bautechnik (Einfahrungserlass MVV TB)

vom 5. Marz 2025

Erlass der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB) vom 28. Februar 2025

Hessische Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (H-VV TB) (Umsetzung der
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ausgabe 2024/1), Einfuhrungserlass
vom 17. Februar 2025

Verwaltungsvorschrift Technischen Baubestimmungen
Mecklenburg-Vorpommern (VV TB M-V),

Erlass des Ministeriums fiir Inneres,

Bau und Digitalisierung vom 5. Januar 2023

Fundstelle

GABI. 2025, Nr. 2
S.127

BayMBI. 2025

Nr. 87

ABI. 2024, S. 192

ABI. 2023, S. 492

Brem_ABI. 2025,
Nr. 51, S.323

Amtl. Anz. 2025,
Nr 17, S. 397

StAnz. 2025, S. 197

AmtsBl. M-V 2023,
S. 44

MVV TBE
MVV TB 2024/1

MVV TB 2024/1

MVV TB 2023/1

MVV TB 2024/11

MVV TB 2024/1

MVV TB 2024/1

MVV TB 2024/1

MVV TB 2024/12
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Mitteilung des DIBt
Information

Referat P 5
Technische Baubestimmungen
Bauforschung

1) Neue, vom DIBt
veroffentlichte MVV
TB gelten zukinftig
nach Ablauf von drei
Monaten nach der
Veroffentlichung als
VV TB Brandenburg

2) Dynamischer
Verweis auf die
aktuelle vom DIBt
veroffentlichte MVV
B




Land Titel Fundstelle MVV TB
Niedersachsen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MNds. MBI. 2025, MVV TB 2024/1
(VV TB) — Fassung Februar 2025 — RdErl. d. MW v. Mr. 102
25. Februar 2025 — 63-24011/2022 — VORIS 21072
Nordrhein- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MBI. NRW. 2025, MVV TB 2024/1
Westfalen NRW (VV TB NRW); Runderlass des Ministeriums fur S.363
Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom
19. Februar 2025
Rheinland-Pfalz Bekanntmachung der Technischen Baubestimmungen MinBl. RP 2025, MVV TB 2024/1
(VV-TB) — Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Mr.2,5.58
Finanzen vom 20. Dezember 2024
Saarland Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Amisbl. SL MVV TB 2021/1
(VVTB); Erlass des Ministeriums fir Inneres, 20235 335
Bauen und Sport zur Anderung der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB) vom 27. April 2023
Sachsen Verwaltungsvorschrift des Sachsischen SachsABIl. 33/2024, MVV TB 2024/1
Staatsministeriums fir Regionalentwicklung tber S.939
Technische Baubestimmungen vom 24 Juli 2024
(SachsABI. 5. 939)
Sachsen-Anhalt | Verwaltungsvorschrift zur Einfuhrung Technischer MBI. LSA 2025 MVV TB 2024/1
Baubestimmungen (VV TB) RdErl. des MID
vom 13. Dezember 2024 — 25/24011/07
Schleswig- Verwaltungsvorschrift — Technische Baubestimmungen Amitsbl. Schl-H. MVV TB 2021/1
Holstein SH - (VV TB SH Ausgabe Mai 2022); Erlass des 38/2022, 5. 1031
Ministeriums fur Inneres, Kommunales, Wohnen und
Sport vom 19. Juli 2022 — IV 531 - 516.50 -
Thiringen Verwaltungsvorschrift des Thiringer Ministeriums fir TharStAnz 46/2022, MVV TB 2021/1
Infrastruktur und Landwirtschaft zur Einfihrung 5.1387

Technischer Baubestimmungen (ThurVVTB)
vom 14 November 2022
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Mitteilung des DIBt
Information

Referat P 5
Technische Baubestimmungen
Bauforschung

3) Nachfolgend gilt
die zuletzt
veroffentlichte
Ausgabe der MVV TB
nach Ablauf von 6
Monaten nach deren
Vero6ffentlichung als
VV TB NRW

4) Anderungen der
Technischen
Baubestimmungen
des DIBt werden mit
Beginn des siebten
Monats nach ihrer
Bekanntmachung als
Technische
Baubestimmungen
nach § 88a Absatz 1
Satz 1 der
Sachsischen
Bauordnung

ubernommen.
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2 Ubersicht zur DIN 1045 -1000

DEUTSCHE NORM August 2023

DIN 1045-1000

=
Z

ICS 91.010.30; 91.080.40

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton -
Teil 1000: Grundlagen und Betonbauqualitiatsklassen (BBQ)

Concrete, reinforced and prestressed concrete structures -
Part 1000: Basic principles and quality classes of concrete construction (BBQ)

Structures en béton, béton armé et béton précontraint -
Partie 1000: Les principes et les classes de qualité de construction en béton (BBQ)
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Aufklarungs-, Hinweis- und

Dokumentationspflichten 18
Mit der Verdffentlichung der neuen  Die neue DIN 1045 (BBQ) 850
Normenreihe DIN 1045 in der Fassung  fiir den Betonbau - ij @

August 2023 werden in der Wertschop-  Aufkléarungs-, Hinweis- und
fungskette des Betonbaus verschiedene  Dokumentationspflichten ('fg‘\
o] 0

Aufkl@rungs-, Hinweis- und Dokumenta-  penis ki, Dav, Bochum
tionspflichten ausgeldst, beispielsweise

Enrico Schwabach, Susanne Urban, DBV, Berlin

in folgenden Situationen:

Der Planungs- oder Bauvertrag ist nach der bisherigen Normengeneration
verfasst, die Fertigstellung des Betonbauwerks erfolgt nach August 2023.

Die Planung und Ausschreibung erfolgten ohne BBQ-Konzept (keine
Betonfachgesprache).

Nach bauaufsichtlicher Einfihrung der DIN 1045-2;2023-08 wird Beton nach
neuer Norm geliefert i auf der Baustelle wird aber nach alter DIN 1045-3
gearbeitet.

Es werden nach der Verdoffentlichung der DIN 1045-4 Fertigteile nach alter DIN
1045-4 geliefert und eingebaut.
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Begriffe, Symbole und Abklrzungen

Betonbauqualitatsklasse (BBQ)

Systematik zur Unterscheidung des Anforderungsniveaus in technischer Hinsicht
und hinsichtlich erforderlicher Kommunikation bzw. der Komplexitat in den
Bereichen Planung, Beton und Bauausfiihrung von Bauwerken und Bauteilen aus
Beton.

Anmerkung 1: Die Betonbauqualitatsklasse ist insbesondere abhangig von:

1) der vorgesehenen Nutzung und der geplanten Nutzungsdauer des Bauwerkes
oder des Bauteils,

2) den Einwirkungen auf das Bauwerk/Bautell,

3) der Bauwerks- bzw. Bauteilkonstruktion (z. B. Bewehrungsgehalte, Einbauteile,
spezielle bauteilgeometrien, Oberflachenbeschaffenheiten),

4) der Art des Betons (z. B. Leichtbeton, Schwerbeton, selbstverdichtender Beton,
Faserbeton, Beton mit kiinstlich eingefiihrten Luftporen),

5) dem eingesetzten Bauverfahren,
6) gegebenenfalls weiteren Randbedingungen.
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Begriffe , Symbole und Abkirzungen

Es werden drei Betonbauqualitatsklassen BBQ eingeflhrt:

BBQ-N : Bauwerke / Bauteile mit normalen Anforderungen an Kommunikation,
Planung, Bauausfiihrung und Baustoffe
besondere Kommunikation: keine

BBQ-E : Bauwerke / Bauteile mit erhéhten Anforderungen an Kommunikation,
Planung, Bauausfiihrung und Baustoffe
besondere Kommunikation: verbindliche Betonplanungsgespréache /
Betonstartgesprache / Betonausflihrungsgesprache

BBQ-S : Bauwerke / Bauteile mit speziell festzulegenden _ Anforderungen an
Kommunikation, Planung, Bauausfiihrung und Baustoffe
besondere Kommunikation: wie BBQ E + z. B. Einschaltung eines
ubergeordneten Fachkoordinators
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DBV-Rundschreiben 281 - September 2024

BBQ-Phase2 BBQ-Phase3 BBQ-Phase4 BBQ-Phase5 BBQ-Phaseé  BBQ-Phase? BBQ-Phase8
Vorplanung Entwurfsplanung Genehmigungs- Ausfihrungs- Ausschreibung Vergabe Baulberwachung und Dokumentation
planung ‘.F"U'I:r:“prlfn_ung BBQ-Phase 9 Bavausfilhrung

Betonfachgesprdche in der Planungsphase

Mogliche Teilnehmer:

* BBQ-Keordinator
=  Objektplaner

* Tragwerksplaner
* Ausschreibender

* Fachkundige Person{en)

Finale Abstimmung im
Auvsschreibungsgesprach

Betenbaukenzept Rev. 0 gmoan =

* Grundlage der Ausschreibung

* Grundlage des Leistungs-
verzeichnisses

* Grundlage der Ausfihrung
(Ausfihrungsstartgespréch)

Betonfachgesprache

Ausschreibungsgespréiche

Erstellung des

vorldufigen
Betonbaukonzepts

BBQ

Vorl.

Vorlgufiges

Betonbaukonzept

Rev. 0 (final)

Eé

Rev. 0

Betonfachgesprache in
der Ausfihrung

Mogliche Teilnehmer:

= BBOQ-Koordinator

* Objektplaner

* Tragwerksplaner

* Fachkundige Personlen)
= Ausfiihrender Bauleiter
= ggf. Betonhersteller

= ggf. Nachunternehmer
= ggf. weitere Beteiligte

Avsfithrungs-
startgesprach

Ausfuhrungs-
verlaufsgesprache

Betonbaukonzept Rev. 1

Fortschreibung des
Betonbaukonzepts
Rev. 2, ..

BBQ
v
‘'

Rev.1,2 ..

Bild 1. Abfolge der Betonfachgespréche und Entwicklung des Betonbaukonzepts [2]

Bestands-
dokumen-
tation

(8eq |

Q)
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Zur Ermittlung der Betonbauqualitatsklassen werden Klassen eingefiihrt, die die
jeweiligen Anforderungen an Planung, Bauausfliihrung und Baustoffe innerhalb
der einzelnen Bereiche abbilden:

Planungsklasse PK-N, PK-E und PK-S,
Betonklassen BK-N, BK-E und BK-S,
Ausfuhrungsklassen AK-N, AK-E und AK-S

Die Klasseneinstufung kann entweder auf Bauteile oder Bauwerksteile bezogen
erfolgen.

1 2 3 4
Anforderung normal (N) erhoht (E) speziell
festzulegen (S)
1| Planungs-, Beton- oder PK-N und PK-E oder PK-S oder
Ausfuhrungsklasse BK-N und BK-E oder BK-S oder
AK-N AK-E AK-S
2 | Betonbauqualitatsklasse BBQO-N BBQ-E BBQ-S
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Begriffe , Symbole und Abkurzung

Haaaaaallo !

Ist hier
jemand
fachkundig?

fachkundige Person

Eine in der Betonbautechnik erfahrene
Person, die entsprechend der bei dem
Bauvorhaben auftretenden Anwendungsfalle
Uber schnittstellentibergreifende Kenntnisse
in den Bereichen:

Bemessung und Konstruktion,

Technische Baubestimmungen,
nachweislich vertiefte Kenntnisse der
Betontechnik, Betonfertigteile sowie

Bauausfuhrung verfugt.
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Begriffe , Symbole und Abklrzungen

fachkundige Person

- Esistin der DIN 1045-1000 nicht festgelegt, dass die geforderten vertieften
Kenntnisse nachgewiesen werden mussen.

- Die Anforderungen sind von Projekt zu Projekt unterschiedlich und es wird
projektspezifische Kombinationen von Anforderungen an die fachkundige
Person geben.

- Bei sehr komplexen Projekten kbnnen auch mehrere fachkundige Personen
notwendig werden.

- Sie nimmt an Betonfachgesprachen wahrend der Planungs- und
Ausfihrungsphase teil T hat aber nur eine beratende Funktion.

- Sie wird vom Bauherren selbst oder dem BBQ-Koordinator im Auftrag des
Bauherren bestellt.
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Begriffe , Symbole und Abkirzungen

fachkundige Person 1 Beispiel Betonierbarkeit

Aus Erfahrung ist bekannt, dass in vielen Fallen die vorhandenen
Ausfuhrungsplane auf Baustellen nicht ausftihrbar sind.

- Mindeststababstande nicht eingehalten,
- Betonier-rund R¢ttel®offnungen nicht oder ni

Bisherige Losung?
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Begriffe , Symbole und Abkirzungen

fachkundige Person 1 Beispiel Betonierbarkeit

Wenn die Betonierbarkeit wahrend der Planungsphase bericksichtigt wird gibt
es keine nicht betonierbaren Ausfihrungsplane. Ziel von BBQ!!
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Begriffe , Symbole und Abkirzungen

fachkundige Person 1 Beispiel Betonierbarkeit

Wenn die Betonierbarkeit wahrend der Planungsphase bericksichtigt wird gibt
es keine nicht betonierbaren Ausfihrungsplane. Ziel von BBQ!!

Ublicherweise ist aber bei der Planungsphase das ausfiihrende

Bauunternehmen noch nicht bekannt. Es kann also die Ausfuhrungsplane noch
gar nicht prifen.
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Begriffe , Symbole und Abkirzungen

fachkundige Person 1 Beispiel Betonierbarkeit

Wenn die Betonierbarkeit wahrend der Planungsphase berticksichtigt wird gibt
es keine nicht betonierbaren Ausfuhrungsplane. Ziel von BBQ!!

Ublicherweise ist aber bei der Planungsphase das ausfilhrende
Bauunternehmen noch nicht bekannt. Es kann also die Ausfuhrungsplane noch
gar nicht prifen.

Diese Licke schliel3t die fachkundige Person.



Entwicklung des Betonbaukonzepts

Vorlaufiges
Betonbaukonzept

-_

Betonfachgesprache

Vorlaufiges Betonbau-
konzept Rev. 0 (final)
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Mdgliche
Teilnehmer:
ABBQ-Koordinator
AODbjektplaner
ATragwerksplaner
AAusschreibender
AFachkundige
Person(en)
AAusfiihrender
Bauleiter
ABetonhersteller
Aggf.
Nachunternehmer

BBQ- Ausschreibungsgesprach (Phase 6)

BBQ- Planungsstadium
Phase
0 Bedarfsplanung
Grundlagen-
1 .
ermittlung
2 Vorplanung
3 Entwurfsplanung
4 Genehmigungs-
planung
5 Ausfihrungsplanung
Werksplanung
6 Ausschreibung
7 Vergabe
3 Baulberwachung
und Dokumentation
9 Bauausfihrung

Betonbaukonzept Rev. 1,
Fortschreibung des
Bet onbaukonz

BBQ-Ausflhrungsstartgesprach (Phase 9)

~_—

Bestandsdokumentation

BBQ-Ausfuhrungsgesprache
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BBQ-Planungs - und Bauphasen

(6)

Ergeben sich im Planungs- oder Bauprozess Anderungen gegentiber der
Festlegung der BBQ-Klasse (z. B. durch geanderte Planungsansatze oder durch
ein geandertes Bauverfahren),

so ist aufgrund der engen und oftmals folgenreichen Verknlpfung der einzelnen
Schritte im Gesamtkonzept eine erneute Ruckkopplung mit allen Mitwirkenden

(Planung, Betonherstellung, Bauausftihrung) unabdingbar.
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Tabelle 2 — Zuordnung von Anwendungsfillen zu Planungs- (PK), Beton- (BK), Ausfithrungs- (AK)

und BBQ-Klassen

life cycle
material engineering.

1

2

BBQ-Phase
(Bild 2)

Anwendung

PK

BK

AK

BBQ

Anforderungen an die Nutzung

Betonbauwerke mit besonderen Anforderungen
hinsichtlich Nachhaltigkeit (insbesondere Klimaschutz,
Ressourceneffizienz) und Bauen im Bestand, jeweils
aufderhalb der Regelungen der Normenreihe DIN 1045
oder auféerhalb von bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweisen?®

Betonbauteile mit geplanter Nutzungsdauer nach
technischer Spezifikation (fiir gewohnliche Tragwerke von
50 Jahren, siehe DIN EN 1990 [10])

Y

Betonbauteile mit geplanter Nutzungsdauer abweichend
von der technischen Spezifikation

A

Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen (LAU) oder
Herstellen, Behandeln und Verwenden (HBV) von
wassergefihrdenden Stoffen (WHG-Anlagen nach dem
Wasserhaushaltsgesetz) nach DAfStb-Richtlinie Betonbau
beim Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen (BUmwsS)

Anlagen zum Lagern oder Abfiillen von Jauche, Giille und
Silagesickersaft (JGS-Anlagen) bzw. Behilter und Silos nach
DIN 11622 (alle Teile)

Behalter auféerhalb der Landwirtschaft (z. B. Trinkwasser-
oder Abwasserbehilter)
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Tabelle 2 — Zuordnung von Anwendungsfillen zu Planungs- (PK), Beton- (BK), Ausfiihrungs- (AK)

und BBQ-Klassen

1 2 3 4 5 6
BBQ-Phase Anwendung PK | BK | AK | BBQ
(Bild 2)
Anforderungen an die Nutzung
6 0 Ingenieurbauwerke nach Regeln der éffentlichen S S g S
Verkehrstriger (siehe Literaturhinweise)
7 Windenergieanlagen E N N E
Maschinenfundamente, Kranbahnen E N N E
9 Sichtbetonklasse SB 1 nach DBV /VDZ-Merkblatt Sichtbeton | N N N N ||
10 0 Sichtbetonklassen SB 2, SB 3 und SB 4 nach DBV /VDZ- E g g g )
Merkblatt Sichtbeton
11 0 Sichtbeton auferhalb DBV/VDZ-Merkblatt SichtbetonP S S S S )




77N\

life cycle
material engineering.

Tabelle 2 — Zuordnung von Anwendungsfillen zu Planungs- (PK), Beton- (BK), Ausfiihrungs- (AK)

und BBQ-Klassen

1 2 3 4 5 6
BBQ-Phase Anwendung PK | BK | AK | BBQ
(Bild 2)
Expositionsklassen und Feuchtigkeitsklassen
12 3 Bauteile in Expositionsklasse X0 N N N N
13 3 Innenbauteile in Expositionsklasse XC1 N N N N
14 3 Bauteile in Expositionsklasse XC3 oder Aufienbauteile in N N N N
Expositionsklassen XC4/XF1/XA1/XD1/XS1/XM1
\ 15 3 Griindungsbauteile in den Expositionsklassen XC1/XC2 N N N N /
16 3/5 Beton mit kiinstlichen Luftporen (LP-Beton), z. B. N o o o
XF2/XF3/XF4
17 3 Bauteile in Expositionsklassen XF2 /XF3 (ohne kiinstliche N N . .
Luftporen), XD2/XD3, XS2/XS3, XM2/XM3
18 3 Bauteile in Expositionsklasse XA2 E N E E
19 3 chemischer Angriff XA3 oder stirker S N S S
20 3 Bauteile in den Feuchtigkeitsklassen WO, WF oder WA N N N N
Bauteile, bei denen zusitzlich eine Beschichtung oder
21 3 Abdichtung zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit E N E E
erforderlich ist (z. B. Parkbauten)
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Tabelle 2 — Zuordnung von Anwendungsfillen zu Planungs- (PK), Beton- (BK), Ausfiihrungs- (AK)

und BBQ-Klassen

1 2 3 4 5 6
BBQ-Phase Anwendung PK | BK | AK | BBQ
(Bild 2)
Festigkeitsklassen und Festigkeitsentwicklung
22 3/5 Beton mit Druckfestigkeitsklasse <C25/30 N N N
23 3/5 Betone der Druckfestigkeitsklassen > C30/37 und <C60/75 | N N E E
24 3 Betone der Druckfestigkeitsklassen > C70/85 und N . i .
<C100/115
>c = von 28 Tagen :flbwemhendes Nachweisalter fiir die ) N . .
Druckfestigkeit des Betons®
26 3 Beto:ne Iplt latlg§amer oder sehr langsamer ) N i .
Festigkeitsentwicklung
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Tabelle 2 — Zuordnung von Anwendungsfillen zu Planungs- (PK), Beton- (BK), Ausfiihrungs- (AK)
und BBQ-Klassen

1 2 3] 4] 5] 6
BBQ-Phase Anwendung PK | BK | AK | BBQ
(Bild 2)

Betone fiir verschiedene Anwendungen

Beton mit rezyklierten Gesteinskérnungen < 25 Vol.-%
nach DIN 1045-2:2023-08, 5.2.3.4, (1), 1. Spiegelstrich

Beton mit rezyklierten Gesteinskérnungen > 25 Vol.-%

38 5 Austausch der groben Gesteinskérnung nach N E E E
DIN 1045-2:2023-08, 5.2.3.4, (1), 2. Spiegelstrich
[ 39 c Beton mit rezyklierten Gesteinskérnungen abweichend S S . g ]
von DIN 1045-2:2023-08,5.2.3.4

Verzogerter Beton mit einer Verzogerungszeit von
40 c mmdeste.ns 3_St.unden bis Tnaxm}al 12 Stunden nach N E . b
DAfStb-Richtlinie Beton mit verlingerter

Verarbeitbarkeitszeit (Verzogerter Beton)

Verzogerter Beton mit einer Verzogerungszeit von mehr als

41 5 12 Stunden nach DAfStb-Richtlinie Beton mit verldngerter N S S S
Verarbeitbarkeitszeit (Verzogerter Beton)
42 3 Unterwasserbeton E E E

43 3 Beton mit Pigmenten
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Tabelle 2 — Zuordnung von Anwendungsfillen zu Planungs- (PK), Beton- (BK), Ausfiihrungs- (AK)

und BBQ-Klassen

1 2 3 4 5 6
BBQ-Phase Anwendung PK | BK | AK | BBQ
(Bild 2)
Bauteile und Bauwerke mit verschiedenen Anforderungen an die Bemessung, Konstruktion und
Ausfiihrung
befahrene Verkehrsflichen mit Instandhaltungsplan nach
44 3 DIBt TR Instandhaltung von Betonbauteilen zur E N N E
Sicherstellung der Dauerhaftigkeit (z. B. Parkdecks)
Bauteile, bei denen die Mindestbewehrung (fiir ,frithen
45 3 Zwang") mit abgeminderter Zugfestigkeit oder durch Wahl E N E E
der Betonierabschnitte ermittelt wird
46 3 Bauteile mit erhohten Bewehrungsgraden nach DIN 1045-1 | E N E E
Bauteile mit besonders hohem Gehalt an Einbauteilen,
47 3 Anlagen der technischen Gebdudeausriistung sowie E N E E
grofsformatigen Hohlkdérpern
48 3 Bauteile mit Ebenheitsanforderquen nach B N B E
DIN 18202:2019-07, Tabelle 3, Zeilen 4 oder 7
zusatzliche Oberflichenbearbeitung (iiber Abscheiben und
49 3 Abziehen hinaus) und Oberflichen mit besonderer Textur N N E E
(z. B. Besenstrich)
50 3 massige Bauteile nach DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile E N E E
aus Beton
I 51 3 Bauteile im Spezialtiefbau (Pfahle, Schlitzwinde, usw.) E N E E I
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Tabelle 2 — Zuordnung von Anwendungsfillen zu Planungs- (PK), Beton- (BK), Ausfiihrungs- (AK)

und BBQ-Klassen

1 2 3 4 5 6
BBQ-Phase Anwendung PK | BK | AK | BBQ
(Bild 2)
Bauverfahren und Nachbehandlung
66 3 Gleitbauverfahren E S S S
67 5/9 Frischbetontemperaturen iiber 30 °C N S S S
besondere Forderverfahren (z. B. iber lange Strecken tiber
68 5/9 grofie Hohenunterschiede oder bei geringen N S E S
Rohrdurchmessern
69 5/9 Betonforderung durch Pumpen (iibliche Strecken) N N N N
70 5/9 maschineller Einbau (z. B. Deckenfertiger, Walzbeton) N N E E
71 5/9 Traggeriiste der Bemessungsklasse A N N N N
72 5/6 Traggeriiste der Bemessungsklasse B1 und B2 E N E E
Nachbehandlung mit dem Ziel der Verringerung des
73 3 Risspotenziales aus plastischem Schwinden E N E E
(gegebenenfalls Zwischennachbehandlung)
24 3 Nachbehandlung mit dem Ziel der Verringerung des ) N B b
Risspotenziales aus Temperatur-Zwangsspannungen
75 3 Nachbehandlung nach DIN 1045-3:2023-08, Tabelle 5 N N N N
76 3 Nachbehandlung abweichend von DIN 1045-3:2023-08, S N S S
Tabelle 5
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3 Wesentliche Anderungen in der Betonherstellnorm DIN 1045 -2

Zu 1 Anwendungsbereich
A Gilt jetzt auch fir SVB

A Erganzende Anforderungen, bzw. andere Priifverfahren diirfen besondere
Betonarten z. B.
- fir SVB mit leichten oder schweren Gesteinskérnungen oder mit Fasern
oder
- fir Drainbeton oder
-fir BetonmitD,,, O 4 mm (M°rtel) oder
- fir Beton flr massige Bauwerke festgelegt werden.



4 Klasseneinteilung

4.1 Expositionsklassen Tabelle 1 (neues)

XC3

mdfige Feuchte

Bauteile, zu denen die Auflenluft hdufig oder stindig Zugang hat, z. B.
offene Hallen, Innenrdume mit hoher Luftfeuchtigkeit z. B. in
gewerblichen Kiichen, Badern, Wischereien, in Feuchtrdumen von
Hallenbddern und in Viehstdllen

Dachflichen mit flachiger Abdichtung;

Verkehrsfldchen mit flidchiger unterlaufsicherer Abdichtung®

XD1

mdifSige Feuchte

Bauteile im Spriihnebelbereich von Verkehrsfldchen;

Einzelgaragen;

befahrene Verkehrsfldchen mit vollfldchigem Oberfldchenschutz®

77N\

XDz

nass, selten trocken

Solebider;

Bauteile, die chloridhaltigen Industrieabwdssern ausgesetzt sind

XD3

wechselnd nass und trocken

Teile von Briicken mit hdufiger Spritzwasserbeanspruchung;
Fahrbahndecken;

befahrene Verkehrsfldchen mit rissvermeidenden Bauweisen ohne
Oberflichenschutz oder ohne Abdichtung;

befahrene Verkehrsfldchen mit dauerhaftem lokalen Schutz von Rissen®

d

XF3

hohe Wassersdttigung,

ohne Taumittel

offene Wasserbehilter;

Bauteile in der Wasserwechselzone von Siifwasser

horizontale Bauteile, mit Beanspruchung aus stehendem Wasser

°) Instandhaltungsplan nach TR Instandhaltung

9 Planung und Ausfiihrung nach TR Instandhaltung

life cycle
material engineering.



4.2.1 Konsistenzklassen

Tabelle 4 — Verdichtungsmafiklassen

Tabelle 5 — AusbreitmalRklassen

77N\
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Verdichtungsmaf3, ermittelt nach

Ausbreitmaf’, ermittelt nach

Klasse DINEN 12350-4. Beschreibung Klassen DINEN 12350-5 Beschreibung
co? 21,46 sehr steif on
- - F1?2 <340 steif
Cc1 1,45 bis 1,26 steif
F2 350 bis 410 plastisch
c2 1,25 bis 1,11 plastisch = 220 bis 480 eich
3 1,10 bis 1,04 weich F4 490 bis 550 sehr weich
c4b <1,04 F5 560 bis 620 flieffiihig
a  Siehe Anmerkung 1 zu 5.4.1. Fed >630 sehr flief3fdhig

b g gilt nur fiir Leichtbeton.

Siehe Anmerkung 1 zu 5.4.1.

Neu in DIN 1045-2 sind die Konsistenzklassenregelungen zum SVB
(bisher DIN EN 206-9):
A Tabelle 6 8 SetzflieRmafklassen

A Tabelle 7 8 Viskositatsklassen 8 Zeit t;,

A Tabelle 8 8 Viskositatsklassen 8 Auslauftricher-FlieRdauer t,
A Tabelle 9 8 Blockierneigungsklassen 8§ L-Kasten-Versuch

A Tabelle 10 8 Blockierneigungsklassen 8 Blockierring-Versuch
A Tabelle 11 8 Sedimentationsstabilitatsklasse

KegelsetzflieBmal nach DAfStb-RIili auch weiter moglich




4.3 Klassen fir die Eigenschaften von Festbeton /\\,
Betonklasse A

Charakterisierung unterschiedlicher Anforderungsniveaus an die Herstellung,
Lieferung und Forderung des Betons im Hinblick auf verschiedene
Betonbauqualitatsklassen.

Anforderung Normal (N) Erhoht (E) Speziell
festzulegen (S)

Betonklasse BK-N BK-E BK-S
Beispiele Betone ohne A Luftporenbeton A Beton fiir Ingenieurbau-
erhéhte und ABet one O C70/ |8 5verke nachden ZTV-ING
spezielle A Beton mit Kunststofffasern | A Sichtbetonklassen SB2 bis
Anforderungen fir den Brandschutz SB4
A Stahlfaserbeton nach Rili. A Beton fiir Gleitbau

bzw. Leistungsklassen

A Leichtbeton

A Schwerbeton

A Beton der Konsistenzklasse
F6 und SVB

Zusatzliche Regelungen flr Betone der Druckfestigkeitsklassen ab C70/85
bis einschlief3lich C100/115 oder
Leichtbetone ab LC55/60 bis einschlief3lich LC80/88 in Anhang R (normativ)
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Grundanforderungen an die Zusammensetzung des Betons

Die Betonzusammensetzung und die Ausgangsstoffe flir Beton nach Eigenschaften
oder Beton nach Zusammensetzung mussen so ausgewahlt werden (siehe 6.1),
dass unter Bericksichtigung des Herstellungsverfahrens und des gewahlten
Ausfuhrungsverfahrens flr die Betonarbeiten die festgelegten Anforderungen an
Frischbeton und Festbeton einschliel3lich Konsistenz, Rohdichte, Festigkeit und
Dauerhaftigkeit erfullt werden.

Tabelle 16 — Mindest-Leimvolumen in Abhdngigkeit des Grofdtkorns D, fiir Kiessandbeton, ab der
Konsistenzklasse F3 oder hoher und ab der Festigkeitsklasse C25/30

Grofitkorn Mindestwerte fiir das Leimvolumen® " € in
Dmax l/m?3
F3 F4 F5 Fé6 .
32 270 280 290 300 Alternativ
22 275 285 295 305 » erweiterte
16 280 290 300 310 Erstprifung
8 295 305 315 325
2  Besondere Gesteinskérnungen (z. B. gebrochene Gesteinskérnungen) kénnen ein héheres Leimvolumen erfordern.
b Gilt nicht fiir Betone nach den DAfStb-Richtlinien ,Massige Bauteile aus Beton" und ,,Betonbau beim Umgang mit
wassergefihrdenden Stoffen’
¢ Das Leimvolumen ist aus den volumetrischen Anteilen von Zement, Zusatzstoffen und dem wirksamen Wassergehalt zu berechnen.




Festlegung flr Beton nach Eigenschaften
Grundlegende Anforderungen

Die Festlegung des Betons muss Folgendes enthalten:
a) eine Anforderung nach Ubereinstimmung mit diesem Dokument;

b) Druckfestigkeitsklasse; gegebenenfalls von 28 Tagen abweichendes
Nachweisalter der Druckfestigkeitsklasse, siehe 5.5.1.2 und Anhang P (normativ);

c) Expositionsklassen und Feuchtigkeitsklasse nach Tabelle 1
(siehe Abschnitt 11 hinsichtlich der Abktrzung);

d) D und Dy, er

ANMERKUNG 1 D

ANMERKUNG 2 D

e) Klasse des Chloridgehalts nach Tabelle 17
(alternativ: - unbewehrter Beton, Stahlbeton, Spannbeton);

f) Betonklasse;

g) Fur Leichtbeton qilt zusatzlich: (BK-E) Rohdichteklasse oder Zielwert der Rohdichte;
h) Far Schwerbeton qilt zuséatzlich: (BK-E) Zielwert der Rohdichte.

1) Konsistenzklasse oder Zielwert der Konsistenz.

j) Bei SVB (BK-E) Viskositatsklasse nach Tabelle 7 oder Tabelle 8 oder,
In besonderen Fallen: Zielwert fur die t;,,-Zeit oder die Trichterauslaufzeit t;

! .
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upper

upper SOlIte nicht grofler als dg nach DIN EN 1992-1-1 sein.

upper = Dmax.



